Unlversita degll Studi dl Catanla -,;Fucoltﬁ di Ingegneria
ISTITUTO D! CGOSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIQ UFFICIALE PROVE MATERIALI
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Catania,...

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M, 16 giugno 1876)

' B A GENTRO MERIDICNALE SpA.

CHIESTE DA
. IN DATA2 MAGGIO 1973 N ﬂDATA DELLA PROVAi. 15 814, 1978
NELLA DOMANDA S| DICHIARA GETTO. 3° SOLAIQ COPERTURA PALAZZINA 1. LOTTO

1 CANTIERE S,ELIA BEST - IMPR., CORRADO EUMEO
Confezionati a q.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensiom:i, Superficie Carico unitarfo
sui cubetti sui cubetti (cm.} di carico di rotturt
fema) . {Ka.femq)
F w7 4/5/78 16X16X16 256 338
F — 7 4/5/78 16X16X16 256 329

IWDIRETTORE DELLISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola
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LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badald
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