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Bari, 10 Dicembre 1G66

ERTIFICATO DI PROVE n® 5964/4

Campioni di conglomerato cementizio inviati do  Consorzio Ravennzie delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Via Marco Pacuvio n® 47 - Brindisi.

con richiesta < seritta del 30-11-=1966 per conto di =

contiere (*) Cage per lavoratori - Struttura dei solai della Palazzina B - Franca-

villa Fontana.

dota di arrivo del materiale in Loboratorio 1 -12-1966
RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. ¢ PROVINI CUBICE

dosaggio al mc (*) Acqua === litri - Cemento 300 kg. - Tipo ===
CONTRASSEGNO Spigoio cm. Dats d'impasto (*) | Data di prove ?o‘:;‘i‘:: :,:,ml'(:r:?n:
=== ; 16 | 10-11-1966 |9-12-966 390,62
= 16 10-11-1966 |9-12-G66 ST L o
=== 16 10-11-1966 |9-12-966 361,33
> So 16 10-11-1966 |98~12-956 2F5e58
:::2::::::—-‘:::: e, ::::::::::::::::b:::::::‘::ﬁ 3'_'.."%.::“__::___:‘..:,:“; b et
OSSERVAZIONI ===
{*) - Dati forniti dal Richiedants le prove
pore. e 4
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