[Prove

-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE * LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl = BITUMI - ACQUE =- TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 * 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL, (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021296

committente  Calcestruzzi Fasanese 5.4.40.

indirizzo Via Mansala, 92 - FASANO -

provenienza dei campioni (¥ Via Gravinella Loititi 31 - 32 - FASANO _

struttura prelievo campioni (*)  Fondazdiond Lotto n. 31

propriet3 I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa EDI.COffs.n.L. BARI |
natura dei campioni Calecestrhuzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio ("] 300 cemento  z5¢

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

= dais spigolo massa ; area resistenza
N. conlrassegno della | compressa unilaria
confezione delle prove cm- Kg. 1 cm? Kg.lcm?
|
A ‘
1296 h_20.5.1930 26.5.1980| 16 9,500 256 443, 7
B " E nooon " nooon " " 9,400 j " 442 .9
|
™ 1
1
OSSERVAZIONI:

(*) Dat Ibrnil.i/l.la] richiedente le prove

IL DIRETTORE TECNICO
dptt, sng. Cirg Aiwnaco

A*\» REVSSIve




. ediiprove

-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI = BITUMI
1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 -

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 -1979 (LEGGE 5 - 11 -

Grotlaglie, li

26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021297

committente  Calcestruzzi Fasanese 5.4, 4L.

indirizzo Via Mafu.saﬂa, 92 =

MONOPOLT -
provenienza dei campioni (¥

struttura prelievo campioni (*

Fondazioni Lotto n, 32

Via Gravinella Lozti 31 - 37 - FASANO

proprietd I,A.C.P. - BRINDISI - | Impresa EDI.COMb.1. L. - BART |
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio  26.8.7980  dosaggio ()} 300 cemento 395
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
data spigolo massa ares resistenza
N, contrassegno della compressa unitaria
confezione della prove cm- Kg. cm? Kg.lem?
A 1297 | 21.5.1980 | 26.8.1980 | 16 9,280 256 392.9
B n n " Hy mnon " n 2 9 6 9 n 2 96 9

OSSERVAZIONI:

- ACQUE - TERRENI
74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS., POST. 24 TEL. {(099) 6652486

IL DIRETTORE TECNICO
dotl, f?ig. Cirv Munace
s

AR

(’-\,
X




i edilerove

.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE * LATERIZI - CALCESTRUZZI » ACCIAl - BITUMI - ACQUE =~ TERRENI
AUT. MIN. LL. PP, DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N, 1086) - VIA "G, BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

GroMaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.._. 021298 ...

committente Calecestruzzd Fasanese s.4n.L.

Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

indirizzo

provenienza dei campioni (*] Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni () Sofaio Copertura Piano ferna Loiio 31

proprieré I.A. C. P. = BRINDISI ( Imp’f.e.éa: EDI.COM% .-’L.ﬁ. BARI )
natura dei campioni &Lcestfruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

i dota spigolo massa | area resistenza
N. | contrassegno della ¢ compressa unitaria
confezione dells prova cm. g- cm? Kg.lcm?
129§ 12?.5.1980 26.8.1980, 16 9,200 256 253%.9
n &'n n n n n n n 9’300 n 281. 2 |
| |
| |
|
OSSERVAZIONI:

IL DIRETTORE TECNICO

auii, g Cirv ‘1".1wzaco

(—“\‘v LA AL ——
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edliiProve

.LABORATORIO SPERIMENTALE.

Grotisglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._._ 021299 ...

committente
indirizzo Via Mansala, 92 -
provenienza dei campioni (¥)
struttura prelievo campioni (*)

I.A.C.P. -

proprietd

Calcestruzzi Fasanese 4.4,

£,

MONOPOLT =

1971 N.

ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI -
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 -1879 (LEGGE 5 - 11 -

Via Gravinella Loxti 31 - 32

Pilasini 1 Piano Loitto n. 31

ACCIAI - BITUMI
1086) ~ VIA "G, BATTISTA, 26, 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

FASANO

- ACQUE - TERRENI

BRINDISI - ( Impresa : EDI.COMs.n.L. BARI |
nalura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 24,5, 19580 dosaggio (%] 30 cemento
classe : R*bk 0 422
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI
qsla spigolo massa area resislenza
N. | contrassegno della compressa unitaria
confezione dells prova cm- Kg- cm? Kg.lcm?
A | 1299 28.5.1960 |26.8.1960 | 15 7,960 275 4560
B n n n n non n " ?’ 520 i 19§ 4
OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti d riehiedc;u e prove

IL DIRETTORE TECNICO

Loresy e

doil, ang. Lt Monaro

Z I t Q LL.n-__\_




L ediprove

hMARGA e E
| pspy o

.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5" 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11

Grottaglie, li

26.8,1980
021300

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__Yz'20U

commitiente Cafcestruzzi Fasanese 5.n.L.

Via Marnsala, 92 - MONOPOLI -

indirizzo

provenienza dei campioni (¥)

Via Gravinellfa Lotti n. 31 -

struttura prelievo campioni [

- 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 -

* ACQUE - TERRENI
74023 GROTTAGLIE (TA)

CAS. POST. 24 TEL. (099) 68652486

- FASANO
Solaio Copertura Piano Terna Lotto N. 32

proprieta I.,A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa: EDI.COMS.n.L. )

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.7198&0 dosaggio (*] 300 cemento 425

classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI
data . ;
spigolo massa area resistenza
N. | contrassegno della compressa unitaria
confezione della prove e Kg. cm? Kg.lcm?

A 1300 | 29.5.1980| 26.5.1980| 16 9,140 256 263.3
B n n n n n n n n 9 , 36 O n 4 14 . g

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dgl richiedente le prove

IL DIRETTORE TECNICO

1, ing., Cira Monaco
g"——» ’ &(/CLM'L e




ealProve

.LABORATORIO SPERIMENTALE.

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5-6 -1979 (LEGGE 5 - 11 -
-

1971 N.

26.8.1980

Grottaglie, li

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.._ (77307

committente  Calcestruzzi Fasanese .40,
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -
brovenienzs det eamplont Chyse Grepuinella Lottd w. 37 - 37

struttura prelievo campioni (*)  pipastni 1T piano Lotto n. 32

I.A.C.P. - BRINDISI

proprietd ( Impresa :

nalura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio dosaggio (*)

ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI
1086) - VIA " G. BATTISTA, 26 -

74023
CAS. POST. 24

FASANO -

EDT.COMs . n 2. )

cemenlto

* ACQUE - TERRENI

GROTTAGLIE (TA)
TEL. (099) 665246

26.8,1980 300
classe : R'bk 425
RISULTATI DELLE PROVE SU N. g PROVINI CUBICI
data i
spigolo masss area resislenza
N. | contrassegno della K compressa unitarla
confezione dells prova = S 9- cm? Kg.lcm?
Al 1301 1°30.5.1980 | 26.5.1980| 16 9,300 756 27870
"
B non " n n n n 9’200 " 769 5

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiededte le prove

LG, SPERIMENTA
/Num

iL DIRETTORE TECNICQ

=i

datt. g, Cira Monace

—




ealiiProve

-.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE * LATERIZI - CALCESTRUZZI + ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1879 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA *G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Groltsglie, i 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021302 ...

committente  Calcesthuzzl Fasanese ».n.4L.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

provenienza dei campioni (¥

struttura prelievo campioni (*) Solaio Coperntura Piano 11 Lotto n., 31
proprietd I.A.C.P. - BRINDISI ( Impnresa EDI.COMs.n.£. - BARI )
natura dei campioni Caleesthuzzo
data di consegna in laboratorio  24.8.19§0 dosaggio (*I 300 cemento 495
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
dats . .
SplgOIO massa area resistenza
conlrassegno della compressa unitaria
confezicne della prove Sk Kg. cm? Kg.lcm?
1302 6.6,1980 26,8.1980 16 9,350 256 375.8
n H.” n n n n n 9,140 n 350'0
|
i
|
|
[
B B ] e "~ |
l
|

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richieddpte le prove
\

IL DIRETTORE TECNICO




.LABORATORIO SPERIMENTALE.
AUT. MIN. LL. PP. DM, N. 19336 DEL 5 -8 - 18979 (LEGGE 5 -

Grotisglie, li

26.8.1980

ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI
1086) = VIA " G. BATTISTA,

11 - 1971 N.

26 -

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021304 .

committente Calcesthuzzi Fasanese s5.n.L.
indirizzo Via Marnsala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni [*] V.ia Gravinelfla Loxii 31 - 32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*)  Soladlo Copenturna 11 Piano Lotto n, 372
proprieta I.,A.C.P. - BRINDISI ( Impresa : EDI.CM-5.n.L. BARI )
natura dei campioni Calcesthuzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*I 300 cemento 475
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 9 PROVINI CUBICI
dota spigolo massa i area resistenza
N. | contrassegno della | compressa unitaria
confezione della prova - Kg. l cm? Kg.lem?
!
!
A 1304 "10.6.1960|26.8.1980 15 7,640 5 225 272.0
!
B n " n H n " n n ?' 6 80 ‘ 1] 2 8 ? ?
!
i |
i |
| |

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal riebiedente le prove

L

SPERIMENTATOQRE

IL DIRETTORE TECNICO

o4 i
4"?"“ ’”g- Cl_r-_,

!
v

4 ‘\ ar ’i){g{g
A

I

* ACQUE =~ TERRENI
74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665248
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.LABORATORID SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N, 19336 DEL 5- 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 6685246

Grollaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__(021305......
committente Calcestruzzd Fasanese 4.4, L.

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI

provenienza def cempioni ' yia Gravinella Lotti N. 31 - 32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*) P{Lastni 111 Piano Lotto n., 32
proprieta I.,A.C.P. Bnindisi - ( Impresa EDI.COM46.n.L. BARI )

natura dei campioni Calecesthuzzo

data di consegna in laboratorio 724, 8.1980 dosaggio I*] 399 cemento 495
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

data " .
spigolo massa area resisienze |
N. contrassegno della " K compressa unitaria
confezione ey prove g g | cm? Kg.lem?
|
i
A 1305 ‘11.6.1980 26.8.1980| 15 7,640 | 225 280.9
n n n n E
B nonoon " 7,640 ; " 267.5
i
(MARCA s BOLLORMARCA D BOLLOL |
NeZgesadll | N 7Zrain L
1’ - : : : e
‘ |
| | |
i ! |

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dsl richic¢yonte le prove

IL DIRETTORE TECNICO

doit, ing, Ciro Monarco



‘edilorove

-LABORATORIOC SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAIl - BITUMI * ACQUE = TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -8 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N....021306.....
commiltente Calcestruzzd Fasanese s.4.4L.

indirizzo

Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (") Via Gravinella Lotii n. 31 - 37 -

FASANO -

strultura prelievo campioni (") Sofaio Copertura IT1 Piano Lotto n. 31

proprieta I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.CQM-5.1.L. )
natura dei campionl Calcestrhuzzo
data di consegna in laboratorio 24 §.719g50  dosaggio (*) 300 cemento 4,5
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 9 PROVINI CUBICI
deix spigolo massa area resistenza
N. conlrassegno della compressa unitaria
confezione della prove e Kg. cm? Kg.lcm?
|
1306 16.6.1980 | 26.8.1980 16 9,000 | 256 348.4
n n n n
B n " " n 9’200 n 353.9
|
|
i
OSSERVAZIONI: 45 BOUONE VARG, o)
e T
(LR S0o =T RE So0]
(*) Dati forniti dal richicdents le prove | LIRS
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= P o IL DIRETTORE TECNICO
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dott, g, Ciro Monaco
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. -LABDRATDRID SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5" 6 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 3871 N. 1088)- VIA 'G.

Groltsglie, li 76.5.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. ! 021307

commitiente  Calcestruzzi Fasanese s.1n.L:

BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

CAS. POST. 24 TEL, (099) 665246

indirizzo Via Mansala, 92 - Monopoldi -
struttura prelievo campioni (*) Solaio copernturna 111 Piano Loitto n. 32
proprietd I.A.C.P. - BRINDISI - ( Imphresa EDI,COMs.n.L. BARI
natura dei campioni Caleesthuzzo
date di consegna in laboratorio 26.68.198&0 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
date .
spigolo massa area resistenza
N. conlrassegno | della compressa unitaria
' confezione dells prova i Kg. cm? Kg.lem?
A 1307 18.6.,19680 |26,68.19680 16 9,240 256 23%7.5
B n n n n n n n n 9 2 OO n 2 5 }! 0

MARCAD EOLLO)

| P <

OSSERVAZIONI:

(*) Deti forniti dal riclfiedente le prove

LO SPERIMENTATO

IL DIRETTORE TECNICO

dott, sng. Ciro Monaco

L\LW (M oras—




