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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 glugno 1976)

CHIESTE DA | B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A. ’
16610 1978 W 1] 18 MAG. 1977

IN DATA ....... Q ...... \ VM\]J ............................................. DATA DELLA PROVA

NELLA DOMANDA SiI DICHIARA .. . GETTQ. SOTTOPLINTI. . CASA CIVIIE . ABITAZIONE.IN
SAN VITO DEI NORMANNI CONTRADA PIANTATA - PROPR. ISTITUTO AUTONOMO -~

: . ; ; ASA POPOL
Confezionatiz a gql., 2,00 8i cemento tipo 32? . ek

Contrassegno letto Conf. letta Dimensionl Superficie Carlco unitarlo
sul cubetti sul cubetti (cm) di carico di rottura
(cmq) (Ka/cmq)
R 7 - 95 7/3/75 20X20X20 400 214
7 - 95, 7/3/75 20X20%X20 400 196
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

LO SPERIMENTATORE
i0}. Ing. Antonio La Tegola

Doit. Ing. Anfonio Badala



