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dERTlFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) .

E IDIONALE s A
CHESTE DA ...} B A Ct NTRO WR P

1 2 ‘1AG 1978

IN DATAZ. /133101673 N 11 DATA DELLA PROVA..

NELLA DOMANDA SI DICHIARA G,T'Po PILASTRI_PALAZZINA LINEA IN BRINDISI CAN—
TIERT S.ELIA LOTTO C, - IMPR. EDILCO

Confezionati a q.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassagno letto Conf. letta Dimensioni Superficie Carico unitario
sui cubetti sul cubetti {cm.) di carico di rottura
e {cmaq) {Kg/emq)
F -1 - 25/5/71 16X16X16 _ 256 344
F -1 .25/5/77 16X16X16 , 256 316
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL' ISTITUTO
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UNIVERSITA DI CATANIA - FACOLTA DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N, JI2L18 ) | | ' Catani,. . | i T i

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) - T (W LI~
i B A CENTRC MERIDIONALE SpA. |

iN paTA #AaG!0 1973 N 11 patA DEwLa PROVA.. ... .0 L S

CHIESTE DA .......

CANTIERE S,.,ELTA LOTTO C - IMPR., EDILCO

Confezionati a3 a,1i 3,00 di cemento tivno 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensioni Superficie Carico unitario
. SUi cubetti sul cubetti {cm.) di carico di rotturg -
: (cmq) (Kg/cmq)

B - 100 20/10/77 16X16X16 256 314
E - 100  20/10/77  16X16X16 256 337
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing dnteris La Tsooo

LO SPERIMENTATORE
Dotl. lg. Anfonio sadald
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UNIVERSITA DI CATANIA - FACOLTA DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIViLi
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N... J\ll\,“{‘i.....,.. o Catania, . | 727A2 4575,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1976) ..

CHIESTE DA . . I'B A CENTRO MERIDIONALE Spa,

RO N . T - |
in pataZ MAGSI0 1973 ' 11 pata DELLA PROVA. 2”A°1978
NELLA DOMANDA S| DICHIARA GETTO .SOLAIO. TERMINALE.PALAZZINA ARTICOLATA IN
BRINDIST CANTIERE S.ZLIA LOTTO C — IMPR. EDILCO

Confezionati a a,li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensloni Superficie Carico unitario
sui cubetti sul cubetti . {cm.) . di carico di rottura

(cmq)- (Kg/cmaq)
E - 99 7/11/77 16X16X16 256 348

E - 99 -7/11/77 16X16X16. 256 318
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UNIVERSITA DI CATANIA - FACOLTA D INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

: 1P {078
NJ"?-"D\TJ‘ . Catania... 1?“f‘31?0 ......................

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE D! RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1576) SR, Wi R AR R £ Ao e S S O S S
| ENTRO ! 3 oA

cHiESTE DA | B A CENTRC MERIDIONALE SpA.
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“ DATA DELLA PROVA ... A2 31,‘\81978

IN DATA..

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GZTTO PLINTI.DI FONDAZIONI NEGOZI IN BRINDISI . . .
CANTIERE S,.BELIA LOTTO D - IMPR. EDILCO '
Confezionati a q,1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensioni - Superficie Carlco unitcrio
~ sul cubetti sul cubetti {cm.} di carico di rotturg
' (cmq) {Kg/emq)

B -98 30/9/77 = 15X16X16 = 256 © 322
E -98 - 30/9/77 16X16X16 256 345
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UNIVERSITA DI CATANIA - FACOLTA DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PRGVE MATERIALI
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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1376) .

CHIESTE DA 1B A CENTRC NEQ:DION;LE spA

n !“nr

IN DATAZ. " ««'U TRIELIP F v i i 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA S| DICHIARA CGETTO TRAVI DI COPERTURA NEGOZI IN BRINDIST ............ :
CANTIZRE S. ELTA - LOTTO D - IMPR, EDILCO
Confezionati a a.,ii 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf, letta Dimensloni Superffcie . Ccarico unitario
* syl cubetti sui cubetti {cm.) ) di carico di rottura
: emq) {Kg/cmaq)
E - 97 -24/11/77 16X16X16 256 - 330
B - 97 '24/11/77 16X16X16 256 312
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Ante~ia iz fasals
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