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ISTITUTO DI COSTRUZION!
LABORATORID UFFICIALE PROVE MATERIALI .—;___
N“Z,XBI/\?‘% Catania, . ... . .mjh_._-. -

CERTIFIGATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI GALCESTRUZZO
D. M. 16 giugno 1978) . . o o
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IN DATA in..l: DATA DELLA PROVA.. 8.GENNATIO 1979

~ NELLA DOMANDA S| DICHIARA .GETTQ..SOLATO .4° PIANQ. FABBRICATO. LOTTO G. CANTLIERE
5.FELIA EST - Impresa SARDELLA TOMMASO

Confez:i.onatl a g.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrussegno [etto Conf, letta Dimensione Superficie Carlco unitario
sui cubetti sul cubetti (cm.) di carico di rottura
(cma) {Kg./cmaq)
H- 71 3.8.78 16X16eX16 256 350
B - 71 3.8.78 16X16X16 256 336
H - 71 %.8.78 16X16X16 256 328
H-71 %.8.78 16X16X16 256 346

LO SPERIMENTATCRE
Dott. Ing. Antonio Badald
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola
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