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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976\ B'A CENTRO MERIDIONALE SpA.
CHIESTE DA e [ ,

IN DATA. . DATA DELLA PROVA. ' =2 =

NELLA DOMANDA S| DICHIARA GETTO 2° SOLAIO PALAZZINA N°10 IN TUTURANO CAN-
TIERE ABILAG — IMPR., CAPETO GAETANO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(emq) (Kg./emaq)
P = 22 25/10/77 16X16X16 256 400
F - 22 25/10/77 16X16X16 256 412
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Sem> ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
M < LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N \h%“)h? Catania, " 51l 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) ,
CHERTE Dk B A CENTRC MERIDIONALE S.p.A.

FARI10 1973 N 11 15 GIU 1978
IN DATA. .. ... DATA DELLA PROVA . '~ D'y i
NELLA DOMANDA SI DICHIARA _ GETTO 2° SOLAIO PALAZZINA N° 9 IN TUTURANO
CANTIERE ABILAG - IMPR. CAPETO GAETANO

Confezionati a g.1li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cmq) (Kg./cmq)
F - 21 11/10/77 16X16X16 256 390
F - 21 11/10/77 16X16X16 256 394
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria
> ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

‘;,,,;.‘; LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

h; \ k%h\}‘? Catania, -

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) e
| B A CENTRC MERIDIONALE Sp.A.
CHIESTE DA —— .

N paal MAGBID 1978 N 1) A PROVA. 156Ut |

CANTIERE ABILAG - IMPR, CAPETO GAETANO
Confezionati a q.1li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{cmq) (Kg./cmq)
F - 20 30/9/77 16X16X16 256 312
¥ - 20 30/9/77 16X16X16 256 320
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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA : S B o
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TO ' -
l9 N ]E)ATA DELLA PROVA . |

v

IN DATA .

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONE PALAZZINA N°19 IN TUTURANO
CANTIERE ABILAG - IMPR. CAPETO GAETHNO.

Confezionati a g.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cmaq) (Kg./cmaq)
F - 19 16/9/77 16X16X16 256 300
F - 19 16/9/77 16X16X16 256 302
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