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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN, LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 -1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 * 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665248

Grotisglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 0721297

committente  Calcestruzzi Fasanese 5.4.4.

indirizzo Via Marnsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 39 - FASANO

struttura prelievo campioni (¥ Fondaziond Lotto n, 372

proprieta 1.AC P, = EBRINDISTI - | Impresa EDI.COM5.n.L. - BARI )

natura dei campioni Calcesfruzzo

data di consegna in laboratorio  26.8.1980  dosaggio (I 300 cemento 395
. classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

jT E : et spigolo l massa area resistenza {
N contrassegno dells 1 compressa unitaria |
confezione galis prove il Kg. cm? Kq.lem?
| A | 1297 1 21.5.1980 | 26.8.1980 | 16 | 9,280 | 156 392.9 i
| | i |
E B [ " | n " " non " " ; 296.9 - 296 .9
* !

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniu d-lEriehiedenl e prove
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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATER!ZI - CALCESTRUZZ! - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 10886) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grotiaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021300

commitiente Calcestruzzi Fasanese s.n.L.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni ') yia Gravinellfa Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni () Solaic Copertura Pianc Terna Loito N. 32

—=
propriela I.A.C.,P. - BRINDISI - | Impresa: EDI.COMs. 1. L. )
natura dei campioni Calcestrnuzzo
date di consegna in laboratoric 26.8.1980  dosaggio () 300 cemento 4725
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI
l : E data spigolo I massa ; area resistenza ‘

N. | contrassegno della | [ compressa unitaria ;

{ confezione della prova Sl ’ Kg. l cm? Kg.lcm? ‘[

| \ | | ! |
A | 13000 | 29.5.1960| 26.8.1980| 16 | 9,140 | 256 263.3
j’ B | " T ] n nooon " " [ 9,360 I " 414.8 !
! | ‘ !
| 1 |

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dgl nehie»ma le prove

IL DIRETTORE TECNICO

. ing., Cire Monaco
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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZ! - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 * 74023 GROTTAGLIE (TA)
. CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grotaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 71307

committente  Cafcestruzzi Fasanese o e A

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLT -

provenienza dei campioni l"}w:a Gravinella Lotti n, 31 - 37 - FASANO

struttura prelievo campioni (*)  pipastni 1 piano Lotto n. 32

proprieta I.A.C.P. - BRINDISI | Impresa : EDI,COMs.n. L. )

natura dei campioni Cafcestruzzo

data di consegna in laboratorio 24,8, 1950 dosaggio (*) 300 cemento

classe : R'bk 425
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
i 1 i
’ data spigolo SO : area resistenza 1
N. | contrassegno della " K : compressa unitaria ‘
confezione gelini prava e g i cm? Kg.lcm? ‘
y | i i
| | ] |
A 1301 | ! ; :
| 30.5.1980 | 26.8.1960 | 16 | 9,300 256 282.0 |
| B " non " " i o " ! ' :
| HF 9,200 i " 269.5 I
‘ [ i
| ' l
|
. _ i |
| | | |
| M Naer |
| |
l ; ; |
} | ! £
OSSERVAZIONI:
(*) Dati forniti dal riehiedeqte le prove
i
\ L SPEIIM TA (,e“l IiL DIRETTORE TECNICQ
dott. 118, Ciro Manace
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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -8 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottsglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021304

committente Cafecestrnuzzi Fasanese s5.1.L.
indirizzo Via Marnsala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni [*) Via Gravinellfa Lotti 31 - 32 - FASANO -

strultura prelievo campioni (*)  Sofaio Coperntura 11 Piano Lotto n, 32

proprietd I.A.C.P. - BRINDISI - ([ Impresa : EDI.CM-5.n.£. BARI )
natura dei campioni Calecestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 475

classe : R'bk

" RISULTATI DELLE PROVE SU N. 72 PROVINI CUBICI

i " 1% ' x do'a spigolo massa | area resis}enlza ‘r
| MN. | conlrassegno | della j compressa unitaria :

| i E confezione Gelits o S 55 i cm? Kg.lem? ‘
] | | |
L | | |
A | 1304 | ©10.6.1940|26.8.1980 15 | 7,640 225 272.0 |
: ! 1 l |
; B " ‘ T nolwooon " " % 7,680 " 28%. 1 J
| ; | /. 4

i ' i |

i I ' i
! | e
| ‘
OSSERVAZIONI;

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LQ SPERIMENTATORE IL DIRETTORE TECNICO
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.LABORATORIO SPERIMENTALE.

ESEGUE PROVE SU PIETRE -

& edilPro®

AUT. MIN. LL. PP. DM, N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 10886) - VIA 'G. BATTISTA, 26 -

Grohaglie, li 26.5.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021305 .
committenie Calcestruzzi Fasanese s.1.L.

indirizzo Via Marnsala, 92 - MONOPOLI

provenienza dei campioni (*) |/iq Gravinella Lotti N. 31 - 32 - FASANO

struttura prelievo campioni (*) Pilasind 111 Piano Lofto n. 32

LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI

- ACQUE - TERRENI

74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

e
prapiso I.A.C.P. Brindisi - | Impresa EDI.COM-8.%.L. BARI )
natura dei campioni Caleestruzzo
data di consegna in laboratorio 24 .g.19%0  dosaggio l(“l 300 cemento 475
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
E delp spigolo ! riatia l area resistenza |
' N. | contressegno | dells ‘ ; [ ‘ compressa unitaria -
ll | | confezione | delte) prave i Kg. l cm? Kg.lem? .
I | | | !
{ | |
| - | |
iA 1305 .??.6.7980 26,.8.1980; 15 } 7,640 " 225 280.9 i
i | !
| n
B | n n n non n " , ?,640 it 26?.5 |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| Fruncap.bOLLORIMATCI EOLLD) / T
E 7 e 7 ) /- 1A :
| £ SR ez Mo |
| .
| i l
OSSERVAZIONI:
(*) Dati forniti dal richidyente le prove
LQY SPERIMENTATOR [ ' g \ IL DIRETTORE TECNICO
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_1#ABDRATODRID SPERIMENTALE . ©£SEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AU MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5- 6 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1088) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 6652486

Gro ltaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N 021307

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

commiltente  Cafcestruzzi Fasanese 5.n.L;

indirizzo Via Mansala, 92 - Monopoli -
provenienza dei campioni (] Via Gravinella - Loitd 31 -32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (¥) Sclaic copertura 111 Planc Lotto n. 32
—
proprieta 1.A.C.P. - BRINDISTI - ( Impresa EDI,COMs.n.L. BARI )
natura dei campioni Calcestruzzo
date di consegna in laboratorio 26.8.1980  dosaggio (*) 300 cemento 475
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
E ‘ dele spigolo massa I area resistenza ‘
N. | contrassegno | della | compressa uniteria ‘
] confezione della prova cm. Kg. i i Kg.lcm? 1
| ' i ' !
| A | 1307 | 18.6.1980 |26.8.1980 16 ; 9,240 ? 256 237.5 |
‘ ! n n n n n 9’200 n 257.0 ;

A~

OSSERVAZIONI:

) Dati forniti dal riefiedente le prove

LO SPERIMENTATO! IL DIRETTORE TECNICO

dots. ing. Cira Monaco
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