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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1088) - VIA 'G. BATTISTA, 268 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 685246

Groltsglie, li ch.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021296

committente  Calcestruzzi Fasanese s.n.4.

indirizzo Via Marnsala, 92 - FASANO -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*)  Fondaziondi Lotto n. 3

——— ————

propriets  1.A.C.P. - BRINDISI - [ Impresa EDI.COSfs.n.L. BARI )
natura dei campioni Calecestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio ("I 300 cemenio 395

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

‘ 1’ aat spigolo ! massa ‘r area resistenza
i N. | contrassegno | delle | K | compressa unitaria
] l | confezione Gells: prova 0 I g- l cm? Kg.lcm?
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OSSERVAZIONI:

IL DIRETTORE TECNICO
dgit, ing. Cira Dionato
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_.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERREN!
AUT. MIN. LL. PP, DM, N. 19336 DEL 5-86 -1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 * 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Groltaglie, li 26.8.1950

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._02129§

committente Calcestrhuzzi Fasanese 5.4 L,

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLT -

provenienza dei campioni (*]  Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*] Sofadio Copentura Piano tenra Lotto 31

— I.A.C.P. - BRINDISI ( Impresa: EDI.COM#%.x.L. BARI |

natura dei campioni Afcesthuzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*I] 300 cemento 425
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

) | ‘ ik spigolo massa i area resistenza

| N | conirassegno | della ' K compressa unitaria

l confezione SRl prava o ; g | em? Kg.lem? '

! ! :

| i i

| A 1298 12?.5.1980 26.8.1980] 16 | 9,200 256 253.4 ;
B i n : n n n n n n n J‘ q " 300 t n 2 8 ] . 2 E

OSSERVAZIONI:
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(*) Dati forniti dal riehielnle le prove /

IL DIRETTORE TECNICC

Giiia Fligs \JZ' Lilonace
N ~ ‘_'(,'&W;,___




.LABORATORIO SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE * LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI

AUT. MIN. LL. PP, DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 10886) - VIA 'G. BATTISTA, 26 -

* ACQUE - TERREN!
74023 GROTTAGLIE (TA)

CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grotiaglie, li 26,8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N... 021299 .

committente Calcestruzzi Fasanese 5.1.40.

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI-
provenienza del camploni ') y;g Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO
strutiura prelievo campioni (*)  pilastri 1 Piano Lotto n. 31
proprietd T AEP:, = BEINDIRT - | Impft.?_;;l : EDI.COMs.n. £, BARI )
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 24, 8.179%0 dosaggio (*) cemento
classe : R'bk - 425
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
! dala Spigo[o massa ! area resistenza i
N. | contrassegno | della i i l compressa unileria i
confezione della prova cm. g. l cm? Kg.lcm? |
| | |
A J299 ;28.5.7980 26.8.1980 15 ; 75960 275 456.,0 '
! { | |
| B n iu n " non n " ]i 7’520 n 2284 |
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(*) Dati fornit d. riehietle&e le prove "
LO [SPERIMENYATORE / it DIRETTORE TECNICO

Hoolds.

Qail, ing. iy Monaco
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.LABORATORIO SPERIMENTALE.
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6

ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI
-1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N.

26.8.1980

Grottaglie, li

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021302

committente CalcestruzzL{ Fasanese s5.n.4L.

indirizzo Via Manéaﬂa, 92 = MONOPOLT -

provenienza dei campioni (¥) Via Gravinella Lotti n, 31 -

struttura prelievo campioni ()

- CALCESTRUZZI -
1086) - VIA ' G. BATTISTA, 26

Iz =

Impresa EDI.COMs 1. L, -

ACCIAI - BITUMI

- ACQUE - TERRENI
- 74023 GROTTAGLIE (TA)

CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

5 -

FASANO
Solaio Coperntura PLiano 11 Lotto n. 31

proprietd 1.A.C.P. ~ BRINDIST | BARI )
natura dei campioni Calcestrnuzzo
dats di consegna in laboratorio 7246 .8.1980 dosaggio (*1 300 cemento 495
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
i } | date spigolo massa i area resislenza [
| N. | contrassegno | della " l compressa unitaria
E [ | confezicne della prova L 3 g- | cm? Kg.lcm? ;
! | ‘ ' ;
N 1 | |
}A i 1302 ‘6 6.1980 26.8.1980 16 ¥, 851 256 g15.3 5
| B : " n n n n n n n i 9 I 4 0 " 3 5 0 O i

' | ’ . {

OSSERVAZIONI:

—_—
(*) Dati forniti dal riebieddpte le prove

e

IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. fzra Menaco
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-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE * LATERIZI - CALCESTRUZZ! - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5- 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 6652486

Grottsglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021303

committente  Calcestruzz{ Fasanese s5,.n.4,
indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni (*] Via Gravinella Loitii 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*)  PiLastrd 111 Piano Lotto n. 31

proprieta I.A.C.P. - BRINDISI - ([ Impresa : EDI. COMs.xn.L. )
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio  26.,8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 475

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

i 1 data spigole | massa area resistenza
| N. | contressegno della : compressa unitaria
‘ ‘ | confezione della prova ik ; kg . cm? Kg.lem? i
‘ ‘ !
| | | |
i ‘ ! |
| A 1303 19.6.1980 26.8.1%280 15 ‘ 7,600 225 ! 350.2 ,
: B t ] | non " ] " n " Ju 7,600 ‘ " 314.6 i
! | ‘
| | |

OSSERVAZIONLI:

—_—

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. fr'rn Monaco
S o Wla LAl o



.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE - TERRENI

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5- 6 -1879 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 108B8) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74022 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 2658.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__ 021306

committente Calcesirnuzzd Fasanese 5.n.4.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni ()  Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

siruttura prelievo campioni (") Sofaio Coperntura 111 Piano Lotto n. 31

proprietd I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.CM-5.n.L. )
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 24 . g.79g0  dosaggio (%) 300 cemento s, ¢

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

e spigolo massa area ] resislenza
N. | contrassegno | delle | ‘ compressa uniteria
confezione Kt prito e . Kg- | cm? Kg.lcm?
| [
! |
| [
:A 1306 | 16.6.1980 |26.8.1980 16 9,000 J 256 348.4
i
j B | " " " n "on n n 9’ 200 ‘ " 353.9
| |
i ' .
| | |
| |
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OSSERVAZIONI:
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(*) Dati forniti dal riehiedente le prove

IL DIRETTORE TECNICO

go.’f. g, Ciro Monaco
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