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“CERTIFICATO DI PROVE n° 11594/A

Campioni di conglomerato cementizio invioti do ITmpresa Corrado. Pier Marcello =
Corso Roma n® 99 - Brindisi. =
con richiesta yverbale del 22=4=1972 per conto di ===

“contiere (*) Costruzione Case GESCAL S, Elia - Brindisi,

data di ‘orrlvo del materiale in laboratorio 22_4;1972
RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUuBICI

dosaggio al me. (*) Acqua ==§ litri - Cemenlq 300 Kg. - Tipo 325,

CONTRASSEGNO ( 0 ) -': ‘ ., ~ Spigoio . Dala d'jmpallo () | Date di prova :i::':: i:nu;tlfc;:
1 16 15-2-1972  |22-4-972| 378,91
2 s R 16 15-2-1972 |22-4-972| 273,44
3 H S 16 | 15-2-1972 |[22-4-972| 328,12
4 16 15-2-1972 |22-4-972| 375,00

OSSERVAZIONI: Sy una faccia d‘i-’ciascun‘provino era incollato un cartellino con
i seguenti dati: IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO = CANTIERE GESCAL S, ELIA =
TRAVI ROVESCIE PAL, A BIS - ¢ls dosato a Kg 300 tipo 325 = BR, 15/2/72,

i

{*) « Datl fornit dal richledente la prove.

_UINGEGNERE SPERIMENTATORE pere, o
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