Universi egli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

Jm”@ ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
4y LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

v b8 . ownto R

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
D. M. 16 glugno 1976) ..................................................................................... : R —
CHIESTE DA...

IN DAIA;wmwmmmmmm;uumLimiﬁ DATA DELLA PROVA. 5> DICEMBRE 1978 R

NELLA DOMANDA SI DICHIARA . COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI 1IN BRINDISI AL
RIONE S.ELIA LEGGE 27.5. 75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI
GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "A" CANTIERE S.ELIA - Conf. gl.3,00 di cemento 42!

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario-
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cmgq) (Kg./cmq)
H - 10 20.11.77 16X 16X 16 256 312
H - 10 20.11.77 16X16X 16 256 330
H - 10 20.11.77 16X 16X 16 256 314
H - 10 ' 20.11.77 16X16X16 256 332
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LO SPERIMENTATORE QNE S IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badaléd o Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitad degli Studi di Catania - Facolta di Ingegneria
! COSTRUZIONI CIVILI

Catania, ..o e

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) |

CHIESTE DA L B A CENIRG WeklDIORALL SpA

IN DATA ... .. ' DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978 .

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDIST AL RIONE
S.ELTA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO
SOLATO PIANO TERRA PAL."A" CANT.S.ELIA - Confez. gql.3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
(emq) (Kg./cmaq)
H - 12 12.12.77 16X16X16 256 314
H - 12 12.12.78 16X 16X 16 256 336
H - 12 12.12.78 16X16X16 256 354
H - 12 12.12.78 16X16X16 256 348
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badala Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria
> ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

L( [ " }Q Cataniaq,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IN DATA. = . 'DATA DELLA PROVA. . > DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA _COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE
S.ELIA LEGGE 27.5. 75N°166(CANALE 2a) 'COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PI-
LASTRI 2°PIANO PAL."A" CANT.S.ELIA - Confezionati ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
(cmg) (Kg./cmq)
H - 15 10/1/78 16X16X16 256 338
H - 15 10/1/78 16X 16X 16 256 344
H - 15 10/1/78 16X16X16 256 330
H -~ 15 10/1/78 16X16X16 256 354

oy o 1‘ MARCAmBOLLO :
= e 1 ,

UN‘VEFSIT‘@}' g :

CATANIA il

o] ARCA]\BL AL
[ MARCA BOLLO MARCAI»\BOLLO f A

LO SPERIMENTATORE ' ' IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola



Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

BT o

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(D. M. 18 QIUGNO 1070 oo
CHIETIE Bl o000 i 05, Sommmsmceer smmnsssesesmms oo sosseaeassmosamassee e e e R S S
IN DATA- " 'DATA DELLA PROVA. 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTRUZIONE. ALLOGGI. POPOLARI IN BRINDISI AL. RIONE.
S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO
SOLAIO 3°PIANO PAL."A" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(emaq) (Kg./emaq)
H - 18 23.2.78 16X16X16 256 342
H - 18 23.2.78 16X 16X 16 256 326
H - 18 23.2.78 16X16X16 256 338
- : 2
H 18 23.2.78 16X 16X 16 256 33
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola



ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

| - & GEN, 1979
NMS’}f Catania, . ... )

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D, M. 16 QUGN 1070 . e e

CHIESTE DA o
IN DATA .o DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°165 (CANALE 2a) COMMITTENTE E.A.C.P. BRINDISI - GETTO
PILASTRI PIANO TERRA PALAZZINA "B" CANT.S.ELIA - Confez. ql. 3,00 di cem.425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{cmq) (Kg./cma)
H- 11 6+ 12: 77 16X16X 16 256 338
H - 11 6.12.77 16X 16X 16 256 342
H - 11 6+712:77 16X16X 16 256 330
H - 11 6.12.77 16X16X16 256 354
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

2o ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
32 LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

i cat 2195 107

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) ... ... . S e S
1o A ~C T . . Al = .."‘ _'ﬁ_'

CHIESTE DA

N DAtAMAGGI0 1973 N 11, DATA DELLA PROVA. S DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE
S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO
SOLAIO 1°PIANO PAL."B" CANT.S.ELIA- Confezionati q1.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cmaq) {Kg./cmq])
H - 14 9.1.78 16X16X16 256 324
H - 14 9.1.78 16X16X16 256 336
H - 14 9.1.78 16X 16X 16 256 350
H - 14 9.1.78 16X16X16 256 344
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

o B8 e

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 QIUGNO 1976)

CHIESTE DA sl S i e

IN DATA- /hodiy ol % ''SATA DELLA PROVA.. 5 DICEMBRE._19/8 .o

NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTRUZIONE..DI.ALLQGGI. POPOLARI .IN BRINDISI AL RIONE
S.ELIA LEGGE 27.5./5 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.&.C.P. BRINDISI - GETTO
PILASTRI 3°PIANO PAL."B" CANT.S.ELIA - Confezionati a gl. 3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{emaq) (Kg./cmq)
H = 17 13.2.78 16X 16X 16 256 344
H~- 17/ 13.2.78 16X 16X 16 256 336
H - 17 132478 16X 16X 16 256 332
H - 17 13.2./8 16X 16X 16 256 328

[ UNIVERSITA
" CATANIA

DIRITTI o' SEGRETERIA
L.100

27753

e e e ¢

e ——"

e

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

NS& }g Catania, ..... -

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)
CHIESTE DA o
IN DATA..0 lolo W 1l DATA DELLA PROVA. . 5 DICEMBRE 1978

COSTRUZIONE ALLOGGI =POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE

NELLA DOMANDA Sl DICHIARA _ 7 = e S

S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a)COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI = GETTO S0
LAIO 4°PIANO PAL."B" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{cmq) (Kg./cmaq)
H - 20 31.3.78 16X16X16 256 338
H - 20 31.3.78 16X 16X 16 256 342
H - 20 31.3.78 16X16X16 256 330
H - 20 31.3.78 16X 16X 16 256 356
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald > Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

|
9118 T

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 5| —— e U S

ii.--»\

CHIESTE DA

NELLA DOMANDA S| DICHIARA .A,,QQS_TR,U“Z_IQNE“_.QIA...ALLQGG..I__..P.QP.O_LARI_,__I_N____BRI_ND_I__Q_.I._.AL.._R.IONE

S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PI
LASTRI 1°PIANO PALAZZINA "C" CANT.S.ELIA- Confez. gql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{cmaq) (Kg./emaq)
H - 13 311277 16X 16X 16 256 344
H - 13 31.12.77 16X16X 16 256 326
H - 13 31.12.77 16X16X16 256 338
H-= 13 31.12.77 16X16X16 256 330
T =
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola



Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N, L(U )S) Catania, . .. .

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(D: M: 18 glugno 1976) ...vivnnmimnomam s I ey i P
CHIESTE DA
i paTA MAGGIO 1973 N' 11 pata DELLA PROVA. 5 DICEMBEE 1973

NELLA DOMANDA S| DICHIARACOSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL XIOKE

S.ELTIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO
PILASTRI 2° PIANO PAL."C" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cma) (Kg./cmaq)
H - 16 31.1.78 16X 16X 16 256 316
H - 16 31.1.78 16X16X16 256 306
H - 16 31.1./8 16X16X16 256 326
H - 16 31.1.78 16X16X16 256 318

UNIVERSITA |
CATANIA

- L.100
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

> ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
/ LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N/§;2 )Y Catania, u J‘b‘”':"‘“” s seimsibacds

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 QIUGNO 1976) . oo oo

I B A CENTRO MERIDIONALE SpA.
gy VDOV CENIRORERRIRARRERASS.

IN DATA_Mihsaiiin ioiy i | ' DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA Sl DICHIARA ..COSTRUZIQNE. . ALLOGGI..POPOLARI .IN BRINDISI AL._KIONE
S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO
PILASTRI 4°PIANO PAL."C" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
(cmaq) (Kg./cmq)
H - 19 21.3.78 16X 16X 16 256 326
H - 19 21.3.78 16X 16X 16 256 336
H - 19 21.3.78 16X 16X 16 256 352
H - 19 21.3.78 16X 16X 16 256 346

L.100

127783 |

LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badald Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universita degli Studi di Catania - Facolta di Ingegneria

v 3511 Catania, BABEN 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(B 7, (871§ Tu [ 12 7 | e ORI e U R
| B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A. |

CHIESTE DA
IN DATA.... i ..o ' || DATA DELLA PROVA. S5 DICEMBRE 1978 .

NELLA DOMANDA SI DICHIARA _COSTRUZIONE ALLOGGI. POPOLARI IN BRINDISI RIONE.S.ELTA
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I1.A.C.P.BRINDISI - GETTO FONDAZIONI
PAL. "Q" - Confezionati a g.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
(cmaq) (Kg./cmaq)
H - 21 12.4.78 16X 16X 16 256 308
H - 21 12.4.7/8 16X16X 16 256 320
H - 21 12.4.78 16X16X16 256 314
H - 21 12.4.78 - 16X16X16 256 302
ey W
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LO SPERIMENTATORE N IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badala Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitad degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N?k/}% Catania,...... ... . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(D. M. 16 giugno 1976) ................................................................... N s e s B B A S SR

CHIESTE DA ...

A

IN DATAQMAG[JID ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .”DATA DELLA PROVA . 5 DICEMBRE 1978 .

NELLA DOMANDA S| DICHIARA ....CDS.’I‘RUZI.ONE..ALLOGGI...POPOLARI.,AIN...B,RIN,DI,S,I,,,,RIONE.A,S..,ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIé
NO TERRA PAL."G" - Confezionati a g.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
(cmgq) (Kg./cmaq)
H - 22 17.4.78 16X 16X 16 256 322
H- 22 17.4.78 16X16X16 256 334
H - 22 17.4.78 16X 16X 16 256 342
H - 22 17.4.78 16X16X16 256 344
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LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badala i Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltad di Ingegneria

am> ISTITUTO DI COSTRUZIONI
/ LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

CIVILI

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) ... ... ...

CHIESTE DA B GENIRG MaRIDIC JNALL SpA.

NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTRUZIONE..ALLOGGI..POPOLAKI IN.BRINDISI AL.RIONE.
S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO
PILASTRI 1°PIANO PALVYG"- Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta
sui cubetti sui cubetti
H - 23 20/4/78
H - 23 20/4/78
H - 23 20/4/78
H - 23 20/4/78

UNIVERSITA
o
CATANIA

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badala

Dimensione
(cm.)

16X16X16
16X16X16
16X16X16
16X16X16

Superficie Carico unitario
di carico di rottura
(cmq) (Kg./cmq)
256 338
256 326
256 340
256 334

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO.
Prof. Ing. Antonio La Tegola



Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

>, ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
/ LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

NSZ/)? Catania, . .. ... e

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(D. M. 16 giugno 1976) ... . o O
CHIESTE DA
IN DATA./A2alU 1909 W 1| DATA DELLA PROVA.. . 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA S| DICHIARA .COSTRUZIONE. ALLOGGI’ POPOLARI TN BRINDISI RIONE S.ELIJ
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2°
PIANO PAL."G" -~ Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425.

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
(cmq) (Kg./cmq)
H - 24 28.4.78 16X 16X 16 256 318
H - 24 28.4.78 16X16X16 256 334
H - 24 28.4.78 16X 16X 16 256 338
\ CA \ ‘% ‘
DIRITTH ;.sacnmnu 2
L.100 |
27799]
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badala Prof. Ing. Antonio La Tegola
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N/(7{ ?j) Catania, ...

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) ............. = T

CHIESTE DA ibfié%&ﬂ&:ifiﬁfﬁ?ﬁ@mﬁ?ﬁlwmwmwmwmwmmmwmwmwmwmwmmmwmwmmmw

5 DICEMBEKE 1978

LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 4°
PIANO PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
{cmq) (Kg.jemq)
H - 25 15.5.78 16X16X16 256 350
H - 25 15.5.78 16X16X16 256 334
H - 25 15.5.78 16X 16X 16 256 342
H - 25 : 15.5.78 16X16X16 256 338

UNIVERSITA ﬁ
CATANIA |

DIRITTI 0 SEGRETEHL\

L.100
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LO SPERIMENTATORE _ IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Dott. Ing. Antonio Badala Prof. Ing. Antonio La Tegola
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