UNIVERSITA' DI BAR| - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ASTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGQE 1° LUGLIO 1961 N. 583)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Barl. 29 Gennaie 1971

IFICATO DI PROVE _ n® 10148/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati do  Impresa Di Tane Vite Nicela - |

Via Ricaseli m® 3 - Menepeli (Bari).
con richiesta  verbale del 29-1-1971 per conto di Istitute Case Pepelari - Brindisi.

contiere (*) Case per Lavorateri Agriceli - Mesagme (Brimdisi).

data di arrivo del materiale in Loboratorio 20-1-1971
RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SuU N. 3 PROVINI CUuBICI

dosaggio al me. (*) Acqua ;-: litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325
. . . . Carico unitario di
CONTRASSEGNO (') Spigolo Data d'impasto (*) | Date di prova | .. . i Kg/cm?
SOLAIO Mesagne : 16. 10-10-1970 R9-1-971 539,06
SOLAIO Mesagne 16 10-10-1970 R9-1-971 478,51
SOLAIO Mesagnme _ 16’ 10-10-1970 R9-1-971 - 507,81
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OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati fornili dal richiedente le prove.
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