| edilprove

-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZ| - CALCESTRUZZI - ACCIAl = BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1879 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
2 CAS. POST. 24 TEL. (099) 6652486

Groltaglie, li 26,8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__ 021308

committente Cafcestruzzi Fasanese 5.1,L0.

indirizzo Via Mcu‘ma.f.a, 97 = MONOPOLI =

provenienza dei campioni () Via Gravinellfa - Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Fondaziondi Lotto n. 25

proprietd I,A.C.P. - BRINDISI - | IMPRESA : EDI.COM-4.1.L., - BARI -}
nalura dei campioni Caleestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 395

classe : Rbk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

get spigolo massa area resistenza
N. contrassegno della compressa unitaria
confezione delle prove cm. Kg. cm? Kg.lcm?
A 1308 dvidu 1280 26.8.1980 16 9,100 256 244.5
B n non " n n n " 9, 600 L 3573
~

OSSERVAZIONE: : \Zo: L

(*) Dati forniti dal rie

dente le prove _]/
LO SPERIMENTATQRE ./ GROTIIE - 2 IL DIRETTORE TECNICO
[ g vy ' © .
L / p&‘.\‘ ‘\1 ‘_,q? éﬂ‘j. fﬂg. C’ro MD?IGCG
o . P ]
-~ ‘-,_u__"/-® ,_‘
6/0”',-, gg@u‘\ ~ W\J\W




A A

%.ﬁ”l el [.i)l’@

.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZ! - ACCIAI = BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN, LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grollaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. ____. 021309.-.-
commitienie Calcestruzzi Fasanese s.n.L,

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni () Via Gravinellfa - Lotiti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Fondazdiond LoZto n. 426

propriela I.A.C.P. - BRINDISI - (IMPRESA : EDI.COM3.n.£. - BARI - )
natura dei campioni Calcesthuzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.198&(0 dosaggio (") 300 cemento 395

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

dalg spigolo massa area resistenza
N. contrassegno della compressa unitaria
confezione dells prove cm- Kg. cm? Kg.lem?
?
A 1309 :'5.5.1980 26.8.1980 16 9:550 | 256 355.9
B " i non n non 1" " 9,200 | n 280.4
| |
| l
Pl T / I
OSSERVAZIONI: B
v

(*) Dati forniti dal riehiddente le prove ?‘OV S N
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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZ| - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 6 - 1972 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665248

q

26.8.1980

Grottaglie, li

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._.._021310....

committente  capfeoestruzzi Fasanese 5.4, 4.

MONOPOLT -
Lotti 25 - 26 -

indirizzo Via Marnsala, 92 -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella -

FASANO -

struttura prelievo campioni (*)  Sofaio Copertura PLamo Ternra Lotto 75

proprieta I.A.C.P. - BRINDIST - ( IMPRESA : EDI.COMS.n.L. BARI - )
natura dei campioni Caleestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.71980  dosaggio () 300 cemento 425
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 72 PROVINI CUBICI
data .
spigolo massa area resislenza
N. | contrassegno della compressa unitaria
confezione della prove ok Ko: cm? Kg.lem?
A | 1310 6.5.1980 | 26.8.1980 | 16 9,400 256 295 3
E " non n n n n n 9 . 4 80 n 32 8 . 9
|
b
OSSERVAZIONI: -

IL DIRETTORE TECNICO
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-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI * ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP, DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (098) 665246

Grottsglie, li 26.8,1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ 021311 .

commiltente Calcestruzzd Fasanese 5.n,4L,

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOQPOLI -

provenienza dei campioni (¥ Via Gravinellfa Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Pilasini 1 Piano Lotto n, 25

propriela I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.COMs.n.L. - BARI )
natura dei campioni Caleestruzzo

date di consegna in laboratorio 26.8,.1980 dosaggio (*)] 300 cemento 475

classe : R'bk .

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 72 PROVINI CUBICI

dats spigolo massa area resistenza
N. | contrassegno della compressa unitaria
confezione della prove cm. Kg. cm? Kg.lcm?
A | 1311 | 7.5.1980 | 26.8.1980| 16 9,600 256 373.4
B " S R 9,560 | " 412.5
|
|
|
i |
Lo
’ |
E
OSSERVAZIONI: :
. b
(*) Dati forniti dal riehiedente le prove \

SPERIMENTATOR IL DIRETTORE TECNICO
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-LABORATORIO SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZ! - ACCIA| - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 10886)- VIA G. BATTISTA, 28 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 865246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.___(021312..._

committente  Cqlcesthuzzi Fasanese 5.x1.L.
indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI -
provem'enza de| campioni [*] U»f.d. Gﬂ.auineﬁﬂa - LO'tvtt{: 25 = 26 =, FASANO =

i

struttura prelievo campioni ("l Sofaio Coperntura Piano terra - Lotto N. 26
proprietd I1.A.C.P. - BRINDISI - ( Impnresa : EDI;CQMs.r.£. - BARI )

natura dei campioni Cafcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (M 300 cemento 425
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. Z PROVINI CUBICI

dgts spigolo massa area resistenza
N. | contrassegno della compressa uniteria
confezione dells prove cm. Kg cm?2 Kg.lcm?
A | 1312 §.5.1980 | 26.6.1960 | 16 9,400 256 322.6
B n non n " n 1" n 9,540 " 330. 4
~
P
£l
OSSERVAZIONI: '
(*) Dati forniti gdal riehiedpnte le prove
SPERIMENTATORE / IL DIRETTORE TECNICO
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edilprove

-.LABORATORIO SPERIMENTALE.
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 86 -

ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI
1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N.

* CALCESTRUZZ]| -

ACCIAl = BITUMI
10886) - VIA " G. BATTISTA, 28 -
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

- ACQUE - TERRENI
74023 GROTTAGLIE (TA)

26.8.1980

Groltaglie, li

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021313

Calcestrhuzzi Fasanese s.n.L.

92 -  MONOPOLT -

committente

indirizzo Via Marnsala,

provenienza dei campioni (¥)

Via Gravinellfa - LoXtl 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) PiLasind 1 Pilano Loitfo n., 26

proprielé I.A.C.P. - BRINDISI = ( Imp)Le,-éa. s EDI.COMA.}I.»&. BARI }
natura dei campioni Calcesthruzzo
data di consegna in laboratorio  26.8.1980  dosaggio (*] 300 cemento 425
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
data
spigolo massa area resistenza
N. | contrassegno della compressa unitarls
confezione dells prove o K- cm? Kg.lcm?
A 1313 “9.,5.1980 26.8.1980 16 9,480 256 325.7
B H n n n " n n n 9 6 80 n 30 8 5
14 .
i
|
g
QOSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedgnte le prove

LO SPERIMENTAT!
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IL DIRETTORE TECHNICO
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ediprog

-LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI * ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM, N. 193368 DEL 5 - 6 - 1879 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1088) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grolisglie, li 76,.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N._ (021314 .

commiltente  Calcesthuzzd Fasanese 5.1.L,
indirizzo Via Marnsala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni (*) Via Gravinellfa - Lotti 25 - 26 - FASANO

struttura prelievo campioni (4 Sodadlo copertura 11 ‘péano Lotto n. 26

proprieta I.A.C.P. - BRINDIST - ( IMPRESA : EDI.CM-5.n.L, BARI )
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (] 300 cemento 4725

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 72 PROVINI CUBICI

dgla spigolo massa area resislenza
N. | contrassegno della compressa unitarla
confezione della prove cm- Kg. cm? Kg.lem?
Al 1314 1 16.5.1980| 26.8.19850! 14 9,400 256 2843
B n n n n " n n " '
7,500 " 351.5
~
OSSERVAZIONI:
a9g, b
(*) Dati forniti dal riehied le prove

IL DIRETTORE TECNICO

s . G W




Mad. 18 (EDILPROVE)

.LABORATORIO SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZ| - CALCESTRUZZI - ACCIAl ~ BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -8 - 1879 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA "G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Groltaglie, li 26.8,1960

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N..._ 021315

committente  Calfcestruzzi Fasanese 5.h.L.

indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella LOICIA'_‘25 - 26 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*) Pilastnd 111 Piano Lotto n. :?é

proprietd I.A.C.P. - BRINDISI - [ Imphesa ; EDI.COMas.n.L,
natura dei campioni  Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26,8.1980 dosaggio (* 300 cemento 425
classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

dats spigolo massa ! area resistenza
N. | contrassegno dells ? compressa unitaria
. confezione delly grove cm- Kg. { cm? Kg.lcm?
|
A 1315 19.5.1980 | 26.8.1980 16 2,500 256 336,7
B n [ " n n non " n 9 , 500 1' | n | 362.5
i UFF|CIO DE
| -
i \“{
|
| /(,La B
' £ p ot/‘\l
t G
OSSERVAZIONI: @
(*) Dati forniti dal richiedente le prove ﬂ

/

{ LO|SPERIMENTATORE IL DIRETTORE TECNICO
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PREPUS P I 11 T T T T




ek e g
Tt

.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19338 DEL 5-6 -1879 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665248

Groltaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__._021316..___

commillente  cafcestauzzi Fasanese 4.n.L.
indirizzo Via Mansala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni () Via Gravinella Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni [*)  Sofaio Coperntura 11 Piano Lofto n; 25

proprietd I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa: EDI.COMs.n.L. BARI )
natura dei campioni Calcesthuzzo
data di consegna in laboratorio  26.8.1980 dosaggio [} 300 cemento 475

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

data

spigolo massa area resistenza

N. contrassegno della K compressa uniteria
confezione della prova cm- g- cm? Kg.lem?

A 1316 20.5.1980 26,.8.1980 16 9,170 256 31%.1

B 1 n n " n " " " 9 ,200 " 287.5

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal rinhiﬁleuu le prove
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1 : IL DIRETTORE TECNICO
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.LABORATORIO SPERIMENTALE.

AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA 'G. BATTISTA, 26 -

ESEGUE PROVE SU FIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI * ACQUE - TERRENI!
74023 GROTTAGLIE (TA)

CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grotsglie, li 26,8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.____ ! 021317

cemmiltente Calcestruzzi Fasanese s5.x,L,
b

MONOPOLT -
LoXtto

indirizzo Via Mansala, 92 -

Via Gravinella - 25 e 26 -

provenienza dei campioni (¥)

struttura pre“evo Campioni f*) P’Lf_aéb‘u. IT1 P/(:a-no LO’t«tO n, 25

FASANQO

proprieta I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa EDI.CMs.n.£. BARI )
natura dei campioni Calfcestfruzzo ‘
date di consegna in laboratorio 26.8.1980  dosaggio [*) 300 cemento 4725
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI
data .
spigolo massa area resistenza
N. conlrassegno della compressa unilaria
confezione dells jprown cm- Kg: cm? Kg.lem?
A 1317 21.5,1980 | 26.58.1980 16 9,170 256 250.7
B " non n nooon " " 9,100 ] 957§

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forpiti dal riehiedenfo le prove
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iL DIRETTORE TECNICO
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.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI * CALCESTRUZZI - ACC1Al = BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM, N. 19336 DEL 5 -8 - 1979 (LEGGE 5- 11 - 1971 N. 10886) - VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 8652486

Groltaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.___021318§.....

committente  Calcestruzzi Fasanese s.n.L,

S Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 25 - 26 FASANO

struttura prelievo campioni () Scfado Copertura 111 Pilano Lotto n. 25

proprieta I.A.C.P. - Baindisd - [ Impresa : EDI.COMs.n.£. BARI )
natura dei campioni, (Cafcesthuzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*] 300 cemento 425

classe : R'bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVINI CUBICI

data

11 spigolo massa area resistenza
N. | contrassegno | della compressa unilaria

| confezione dells prova cm. Kg. cm? Kg.lcm?

i

|
A 1318  28.5.1980| 26.8.1980| 16 9,140 256 280.5
B n ] n " n n n " i 9 ; 300 " 757§

OSSERVAZIONI: A Z/ LG//”/\

f
(*) Dati forniti dal riebieTnle le prove

! s
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE TECNICO
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Mad, 18 (EDILPROVE)

Ifu;tiﬂlzf"" ﬁ“ pr©

.LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAl - BITUMI - ACQUE = TERRENI
AUT. MIN, LL. PP. DM. N, 19336 DEL 5 -6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) -~ VIA 'G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.__ 021319
committente  Calcestruzzi Fasanese 5.4, 4.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni ") yia Gravinella - LoZ#i 25 - 26 - FASANO -
struttura prelievo campioni {*l_ Solaio Copentuna 111 Piano Lotto n. 26

proprietd I.A.C.P. - Brindisi - ( Impresa EDI.COM%.n.L., BARI )
natura dei campioni Caleesthuzzo

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal riehiedefite le prove

LG SPERIMENTATORE

J_',_ﬂn./ r_-‘tlca p

IL DIRETTORE TECNICO

sy f.;‘?’"

data di consegna in laboratorio 26.8.19g&0 dosaggio (*) 300 cemento 475
classe : R'bk
RISULTATI DELLE PROVE SU N.  p PROVINI CUBICI

el spigolo massa area resislenza
N. | contrassegno della ccmpressa unitaria
-confezione della prova cm- Ka. cm? Kg.lcm?
A |7 1319 |26’.5.1980 26.8.1980 16 9,400 256 392.1
B " [ nmon n non n ] 9,490 ' " 412.5

Muonaco




