ISTITUTO AUTONOMC PER LE.CASE. POPOLARI
DELLA PROVINCIA LI BRINDISI

| emm———==00000

Iaveri di costrugione 2° Iotte Case Popolari in Ca=

rovigno per l'elimingzions delle sbitazioni malsane
Tegge 9/8/1954, n.640 - Emercizio 1954/1955

Contratto n.1452 el 18.7.1957 registrate a Brindisi
il 25/2/1958 al n.1342 mod.I vol.11

_ VERBALE DI PROVA BI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinguantotto il giormo venti-

sette del mese di marze in Ostuni.-

I1 sottoscritto Ingegnere Lirettore dei Laveri alla
presenga dell'Appaltatore, ha procedute alla preova

@i earico dei solai di copertura costmiti dalla Dit
ta appaltatrice.-

La prova & stata eseguita sul solaio c¢i copertura

del piano rialzate, lato scale, appartamente di si-
nistra primo vano dalla testata.-~

Le earatteristiche del selio sono le seguenti:

luce netta m.4,70; H = em.20,5; h = em.18,5;

b =0md0; 8 = emed = 5= ;

Armatura dei travi 2 % 10 + 2 4 6 + monconi ¥ 6 per
ogni estremo.-

Il carico & stato applicato ad una striseia lunga



me4,70 ® larga m.1,00.~
Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-
palto un sevraccarico accidentale di Kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striseia caricata ri-
sulta di m.1,00x4,70x2,50 = Kg,1175.='
Tale carico 2 stato realizzato in eccesso con
n.30 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del

peso medio di Kg.40 - Kg. 1.200
o n.12 tufi delle dimensioni di

0,60x0,26x0,22 del peso medio Kg.55 " 660

totale Eo 1 -860

Ix risultati della prova con flessimetro applica-

t0 a2l centro della striscia sono i seguenti:

a) - lettura del solaio scariceo ' mm. 0,00
b) - " " " - totalmente carico mm. 0,12
e) - " dopo lo searico =% mm. 0,00

Freccia totale mm. 0,12

¥ elastieca mm. . 0,11

" permanente nn. 8,01

el che si & redatto il presente verbale che,vis

ne sottoseritto dagli interessati.-.

L*IMPRESA . - IL.DIRETTORE DEI LAVORI
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