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ISTITUTO D! COSTRUZIONI CIVILI
/ LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

.
f
“y % pew
N...... Zsf !f Catania, 24 B R,
{

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETT! DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) .. .. . . e e e e

J e % ,l"r’:-;"‘n;,... Yagre
CHIESTE DA . ... .‘.?.’fﬁ‘..?*f.‘ﬂﬁ.ﬂ P WONALL SpA.

IN QATA-.-...','._=_'..’.‘..._-.._ ¥+, & DATA DELLA PROVA..2. PICEMBKE 1578

NELLA DOMANDA Si DICHIARA .COSTRUZIONE ALLOGGI. POPOLARI. IN BRINDIST RIOKE 8.ELI2
LEGGE 2/.5.75 N°1656(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P,.BRINDISI - GETTO FPOMNDAZIORI
PAL. "&" - Confezionati a q.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti fcm.) di carico di rottura
’ {fcmaq} (Kg./emq)
H- 21. 12.4./8 16X16X15 256 308
. i H - 21 12.4./8 16X 16¥16 256 320
" H - 21 12.4. /8 16X 16X 16 256 314
H ~ 21 12.4.78 16X16X 16 256 302\
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N 2 J’(f H) Catania, . . .

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

D, M. 16 qiugno 1976) . ... . o o o e e e e e e e

1

CHIESTE DA..... e

DR
-

w daral MAGGID 1975 N Hpata DELLA PROVA.....5.DIGEMBKE 1978,

NELI:.A DOMANDA S| DICHIARA ..COSTKUZIONE. ALLOGGT .POPOLARI. IN_ BRINDISI .KIONE, S.ELI!
LEGGE !27.5.?5 Ne 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTC 50LAIC PI
NO TERKKA PAL."G" - Confezionati a g.11i 3,00 di cemento tipo 425

éontrcssegno letto Conf. letta Dimensicne Superificie Carico unitario
sul cubett] sui cubettt (cm.) di carico di rottura
’ {ema) {Kg.fema)
H - 22 17 «4.78 16X 16X 16 256 522
. H- 22 17.4.78 16X 16X 16 256 334
H - 22 1/ .4.78 16X16X16 . 256

H~ 22 17.4.78 16X 16X 16 256
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Universita degli Studi di Catania - Facolta di Ingegneria

v ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

ff}ﬁm .
id” LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

c PoLNE
N...... /,;)'}/ })) Catania,. ... J

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETT! DI CALCESTRUZZO

-{D. M. 16 giugno 1976) .. . . ... .. . ... e e e
CHIESTE DA. .. PO e
N DATA._MAGEI0 19/3 ¥ 11pDATA DELLA PROVA. .5 DICEMBRE 1978, . . . _
]

;
NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTRUZIONE. ALLOGGI..POPOLARTI IN _BRINDIZI AL RIONE.
5.ELIA LEGGE 2Y.5./5 1\1°166(CANALE 2a) COMMITIENTE I1.A.C.P.BRINGISI = GETTG
PILASTREI 1°PIANG PALYG"- Confezionati a g.l1i 3,00 di cemento tipo 425

dontrassegno lette Conf. letta Dimensione Superficie - Carico unitario
sui cubetti sui cubetti , {cm)) di carico di rottura
: {cmq) {Kg.fema}
H - 23 20/4/78 16X 16X 16 256 . 338
’ | H -~ 23 20/4/78 16X 16%.16 255 326
. H - 23 20/4/ 18 16X 16X 16 , 256 340
H - 23 20/4/78 16X 16X 16 . 256 334
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Univers;tﬂ degli Studi di Catania - Facoltd di lngegn‘erio
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIViLI

LABORATOR{O UFFICIALE PROVE MATERIALI \

Catania,

CER"HFiCATO RELATIVO ALLE PROVE Di RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
{D. M 16 giugno 1976) . ... .. ... . . .. R PRVURURY

CHIESTE DA.

............................

IN Ei"ATA..E.'.. S0 1 .w . Ll DATA DELLA PROVA .

NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTKUZIONE ALLOGGI’ POPOLARI, IN_BRINDISTI RICNE S$.2LI
LEGGE 27.5.75 N°®166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIG 2°
PIANQ PAL."G" — Confezionati a q.1i 3,00 di cemento tipo 425.

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sul cubetti sui cubetti (cm.) di carico di rottura
’ (cmaq) {Kg./cmg}
' H 24 28.4.78 16X 16X 16 256 318
’ H - 24 28.4.78 16X16X 16 256 334
24 28.4.78 16X 16X 16 256 348
H ~ 24 28.4./8 16X 16X 16 256 3:38
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Us‘z::fiar;ita dt:egli Sfudi di Catania - Facoltd di Ingegneria
T ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI ,
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI
. L5 8k,

N. 17’{ ?7) Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1976)
B A Chivine uentUIINALE SpA,

............................................................

DICEMERE 1978

CHIESTE DA 1.
G amit gy o e

IN ﬁAfA%??i%fkmlgifﬂiL-?i DATA DELLA PROVA.. °

NﬂiA DOMANDA Si DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDIST RIONE S.ELIA

LEGGE 27.5.75 N°1656 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAICQ 4°
PIANOQ PAL."G" - Confezionatl a q.1i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensiche Superficie Carico unitario
1 sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
I ' (cma) (Kg.fema)
" H - 25 15.5.78 16X 16X 16 256 350,
| H - 25 15.5. /8 16X 16X 16 256 334
H -~ 25 15.5.78 16X 16X16 256 342
H ~ 25 15.5./8 16_3}(16}(16 256 338
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ISTITUTO DI COSTRUZIOND CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

C 4 |
N ]1%{? 5 Catania, . -

ﬁ"&\

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1976} . . ... . - -

b, f CoY

CHIESTE DA. 7" = o

IN DATAM. o s - ‘| DATA DELLA PROvA .5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA S| DICHIARA . COSTRUZIONE DI_ALLOGGI POPCLARI ~IN BRINDISI AL

RT0KE S.ELIA LEGGE 27.5.75 N91656 (CANALE 2a) COMMITTENTE I1.A.C.P. BRINDISI
CETTO FONDAZIONT PALAZZINA "A" CANTIERE S.ELIA - Conf. g1.3,00 di cemento 42
Lt e =}

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie
sui cubettl sui cubetti . cm) di carico

{cma)

H - 10 20.11.977 IBXIBR 16 256

H - 10 20.11.77 1K 18X 16 256

H -~ 10 20,1177 16K 1AX 106 254

& -
H - 10 20,11.77 16X 16X 16 254
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Prof, Ing. Antonio Lo Tegola

Carico unitario
di rottura

(Kg./cma)

312
330
314
332
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ISTITUTO DI COSTRUZION! CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

- 3 F ta
Co el 7
3 i
N..... ”{ L\f ;H Catanig, ... .. C e

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) .. . .o o . . R ] e e e e T

&,

CHIESTE DA B A Lintime 1l it 4

IN DATA.. . ... e  DATA DELLA PROVA . 5 DICEMBRE 1978 .. . ... ...

NELLA DOMANDA Si DICHIARA .COSTRUZIONE DY ALLOGGI POPOLARI IN BRINDT
“n LEGGE 27.5.75 MN°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE 1.A.C.P. BRINDIS
¥ t

[}

......... P PETrN

3.EL
SOLATO PLIAND TERRA PAL."A" CANT.S.ZLIA ~ Confez. gl.3,00 di cemento tipo 4
Contrassegno letto Conf, letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti fcm.) di carico di rottura
' {ema) {Kg.fema)
H -~ 12 12.12.77 1FK16X 15 256 314
H - 12 12.12.78 16416X16 254 3356
H ~-.12 12.12.78 16X 16X16 ¢ 256 354
H - 12 12.12.98 16X 16X 16 256 348
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« Universitd degli Studi di Catania - Facolté di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONt CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

¥l

N.... L{{ . } g _ Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1876) e e e e e e e
. & ~f1 N E ! . E
CHIESTE DA. . | B Gl vddll nLE Spb
{ " e ! T a3
IN DATA..0#%x:x . .: DATA DELLA PROVA... - DICEMBRE 19/8

|
NELLA DOMANDA Si DICHIARA . COSTRUZIONE DI ALLOGGL POPOLARI IN BRINDIST J-L T"IOIvE

.ELIA LEGGE 2;.,.]5J°1n6(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PI-
LAS'I‘I\:I DOPIANO PAL."A" CANT.S.ELIA -~ Confezionati gl. 3,00 di cemento tipo 42°F

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {em.) di carico di rottura
: ' (cma) (Kg.fcma)
. H - 15 10/1/ 18 16X 16% 16 256 338
, H - 15 10/1//8 16X 16X 16 256 344
'OH - 15 10/1/78 16X 16X 16 256 330
H - 15 10/1/ 7% 16X 16X 16 LY 354
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Universitd degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIQ UFFICIALE PROVE MATERIALI

-~ / >
N.... S@/) } Catania, .

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETT! DI CALCESTRUZZO
(D. M. 16 giugno 1976} A

CHIESTE DA . . ‘e oo - e

IN DATA. -« .. .. . ' 'DATA DELLA PROVA 5 DICEMBKE 13/8.. .

NELLA DOMANDA Si DICHIARA COSTKUZIONE ALLOGGL. POPOLAKT TN.BRINLIST AL ZIOLE

$.ELIA LEGGE 2/.5./5 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRIKDISI -~ GETTO
SOLAIO 3°PIANQ PAL."A" CANT.S.ELIA -~ Confezionati a ql1.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubettt sui cubetti (em)) di carico df rottura
{cmaq) {Kg.fcmq)
. H -~ 18 23.2.78 16X 16X 16 256 342
H -~ 18 22.2./8 16X 16X16 256 326
1 4 -
H - 18 23.2./8 16X 16X 16 256 338
H - 18 23.2.78 16X 16X 16 256
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B o 2{/dl,

niversita degli dhuci di Catania - Facolta di Ingegneria
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

fl jf%) Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

. M. 16 giugno 1976) L e e e e e ..

CHIESTE DA.. o cn e oot oo © et e o s o ot e e+ o
?‘ -r;h{' -|l‘4 N - h“ J’: ~n

IN DATA: HA} ¢ e * .. ... DATA DELLA PROVA.5.DICEMBRE 19/8 . . ..

NELLA DOMANDA St DICHIARA COSTRUZIONE. DI ALLOGGT . POPOLAKL.IN-RRINDISI. AL RIONE
5.ELIA LEGGE 2/7.5./5% N°166(CANALE 2a) COMMITTERTE 1.8.C.P. BEINDIST « GETTO
PILASTKI 3°FPIANQ PAL."BY CAWT.S.ELTA -~ Confezionati a gl. 3,00 di cemento 425

Contrassegno letto Conf, letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubettl sui cubetti . {cm.} di carico di rottura
fema) (Kg.femag}
i
H -~ 17 13.2. /8 TRA 16X 16 256 344
g - 1/ 13.2.78 16X 16%16 256 336
{
H -~ 17 13.2.78 16X 16X 16 . 256 332
H- 1/ 13,2. /8 16X 16X 16 256 324
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Universita degli Studi di Catania - Facolta di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI

3

Cataniq,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
{D. M. 16 giugno 1978} . .. .. . . v e e eeeeetrnte e e s b e e veeen

CHIESTE DA ... o e oo e oo e oo e e e e e e e e i

E

IN DATA. 2 isenn sl %15  DATA DELLA PROVA_. 5. DICEMBKE 1978 " .

. COSTRUZIONE ALLOGGI =POPOLAET IN BRINDIST AL =IONE

|
s DA D AN B R R s (CANALE D& )EOMMTTIENTE ToA.C.P:BRINDISI < GETTO SO

LALC 4°PIANQ PAL."B" -~ Confezionati a g.11i 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letio Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti (em.} di carico di rottura
’ {cma} {Kg./cma)
H - 20 31.3.78 16X16%X16 256 338
’ ' H - 20 31.3.78 16X 16X 16 256 342
H - 20 31.3.78 16X 16X 16 4 256
H - 20 31.3.78 16X 16X 16 2545
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Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

< ISTITUTO DI COSTRUZIONE CIVILY
e
‘E(ﬁ» LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

1 B oappr o0
rfj },} - BRI
r’ H

N... N S - Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
(0. M. 16 giugno 1976) e e e e -

GHIESTE DA- . oo el

IN DATA. oo . - oo . 1. DATA DELLA PROVA.> DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZICNE DI _ALLOGGY POPJLAXI 1IN B JIWDISI AL RIDNE

S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2z) COMMITTENTE X.A.C.P. BRIKDIBI - GETTC
PILASTRYT PIANQ TERRA PALAZZINA “B" CANT.S.ELIA - Confez. gl. 3,00 di cem.425

Contrassegno letto Conf, letta Dimensione Superficie Carico unitario
sul cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
‘ {cma} {Kg.jema)
H -1 5.12.77 16X 16X 16 255 338
' H - 11 6.12.77 16X16X16 256 342
H - 11 6.12.77 16X 16X 16 . 256 330
H- 1 5.12.77 16X 16X 156 256 354
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LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio® Badald
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Universita degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

o] 2 |
N.... bl L 480 N Catania, . ... ..

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1976) . . ......

2
oot

CHIESTE DA ..

. T TR SATAM A I ST 7] 7 .
N DALAMAGSEIC 1973 B 11 DATA DELLA PROVA .5 DICEMBRE 1978 .

1
NELLA DOMANDA S| DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE
3. BELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE2a) COMMITTENTE T.A.C.P. BRINDISI — GETTO
SOLATO 1°PTANO PAL."B" CANT.S.ELIA- Confezionati ql.3,00 di cemento 425

Clontrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sul cubetti {cm.) di carico di rottura
l : (cmq) {(Kg.femag)
H -~ 14 9.1.78 16X 16X 16 256 324
v H - 14 9.1.78 16X 16X 16 256 336
o H - 14 9.1.78 16X 16X 16 . 2586 350
H - 14 9.1.78 168X 16X 16 2586 344
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LO SPERIMENTATORE
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Universltc‘: degli Studi di Catania - Facoltd di Ingegneria

ISTITUTC DI COSTRUZIONI CIVILY
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

‘}
N.. . h . /[{)S‘ Catania,. .

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
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CHIESTE DA T R .

N DATA_MABGID __T‘% 3N TJ DATA DELLA PROVA. > DICEMBKE 1$73

NELLA DOMANDA S! DICHIARACCOSTRUZIONE I ALLOGGY POPCOLART IN DxINDISI AL EICNT
5.8LTA LEGGE 27.5./5 h°166(CANALE 2a) COMMITTENTE 1.A.C.P. BRINDISTI - GETTC
PILAB'PRI 2° L%}_AI\O PAL,"C" CANT.S.ELIA - Confezionati & gl.3,00 di cemento 425

Contrgssegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di roftura
’ {cmg) {Kg./cmaq)
H - 16 T1.1./8 16X 16X16 256 314
' H - 16 31.1.78 16X 16% 16 256 308
H -~ 16 31.1. /8 16X 16X 16 L25%h
H - 158 31.1.78 16X 15¥ 16 256
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio. La Tegofa

LO SPERIMENTATORE
Dott, Ing. Antonio- Badald
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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

{D. M. 16 giugno 1976)
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CHIESTE DA..

....................................

iN DATA__! ... . . .. -... .. DATA DELLA PROVA . 5. DICEMBRE 132/3

NELLA DOMANDA Sl DICHIARA ..COSTRUZIQNE. ALLOGGI . PORPOLAETL . IN .BRIBDISI AL XIONE
S.ELTA LEGGE 2/.5./5 N°156{(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.F.BRINDISI =~ GETTO
PTLASTRI 4°PIANO PAL."C" CANT.S.ELIA -~ Confezionati a gl.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto

Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.) di carico di rottura
’ {emaq) (Kg.fcma}
H - 19 21.3.78 16¥ 16K 16 255 326
’ H - 19 21.3./8 16X 16X 16 256 336
H 19 21.3./8 16X 16X 16 256 352
H 19 21.3./8 16X 16X 16 256 3456
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Dott, Ing. Antonio Badald 1@5&0@\91 L [Antonio La Tegola
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CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE D! RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976} C e e e . e . e 4
s L . ' !
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IN DAT% iii@.iii‘:?. ,1 yau W “ DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1973

NELLA DOMANDA S! DICHIARA .COSTRUZIONE DI ALLQOGGL POPOLARI IN BRINDISI Al EIGHL
§.BLIA LEGGE 27.5.75 I€°166(CANALE Ea) COMMITTENTE IT.A.C.P. BRINDISI -~ GETTG P_‘J;
LASTRI 171°FIANO PALAZZINA "C" CANT.S.ELIA- Confez. ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto Conf. letta Dimensione Superficie Carico unitario
sui cubetti sui cubetti {cm.} di carico df rotturc
' (cmq) {Kg.jema}
H - 13 31.12.77 16X 16X 16 256 344
: H -~ 13 31.12.77 16X 16X 16 254 326
H - 13 31.12.77 16X 16X16 . 2F6 338
H - 13 31.12.77 16X 16X 16 256 330
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LO SPERIMENTATORE
Dott., Ing. Antonic Badald
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