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"\CERTlFIS‘?'-“-r-'e DI PROVE n° 22513/A

Campioni di conglomeralo cemenlizio invisli da Lmpresa Sasso Luciano -
Via Fogazzaro, 9 - Ostuni.
con richiesta wverbales del 5-—4—1976 per conlo di ===

cantiere () Case per contadini in Via per San Michele - Ostuni.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 5-4-1976

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3  PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - cemento 300 kg. - Tipo 325
CONTRASSEGNO (%) SPL?:_":” Dela d'impasio (*) | Data di prova | —ors I”ﬂ"'g';::r:'
| — 20 15-2-1976 | 8-4-76 - 447
=== 20 15—2_1976 8—4_76 486
—_—— 20 15"2—1 976 8"4—‘76 252

OSSERVAZIONI!: ===

(*) Dali fornili dal richiedente le prove,

per e. e.
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