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UNIVERSITA DI CATANIA - FACOLTA DI INGEGNERIA ':li/i
ISTITUTO DI COSTRUZIONI ClVIL
LABCGRATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

\C\m kﬁ; Catania

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 30 maggio 1974) . i
B A Clit.n_MERIDIONALE SpA. " .

CHIESTE DA

O O o R ' T l-p.—
IN DATA ’7 Mol 1973 N ﬂ DATA DELLA PROVA 8 SET 19/

no, Impr.CORRADO EUMEO,

~ Confezionati a q.l1li 3,00 di cemen¥o tipo 425,

Contrassegno letto Conf. letta Dimensioni Superficie Carico unitario
sul cubettl sul cubetti (cm) di carico di rottura
(cmq) [Kg/cmq)
M - 64 9/6/75 16x16x16 '+ 256 300
M - 64 9/6/75 16x16x16 . 256 315
M - 64 9/6/75 . 16x16x16 256 298
M - 64 9/6/75 16x16x16 256 302
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